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1. Ausfertigung

Gegenstand: Fugendichtungsbhand , Trennwandband, Brandschutzklasse B1"

entsprechend Lfd. Nr. C 3.4 der VwV TB vom 20. Dezember 2017 — Az.: 45-2601.1/51 (UM)
und Az.: 5-2601.3 (WM) —
Baustoffe, an die nur Anforderungen an das Brandverhalten gestellt werden
und
- die schwerentflammbar (Klasse DIN 4102-B1) sind, ausgenommen
Bodenbelage.

Antragsteller: ACP Baustofftechnik
Ein Unternehmensbereich der RECA NORM GmbH
Am Wasserturm 4

74635 Kupferzell
Ausstellungsdatum: 14, Juni 2018
Geltungsdauer bis: 08. April 2023
Bearbeiter: Dipl.-Ing. (FH) Rudiger Pusch

Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prafzeugnisses ist der oben genannte Gegenstand nach
den Landesbauordnungen anwendbar.

Dieses Dokument besteht aus 6 Seiten.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ersetzt das allgemeine \ bauaufsichtliche Priifzeugnis
P-SACO02/111-274 vom 02. November 2015.

Dieses Dokument darf nur ungekirzt vervielfaltigt werden. Eine Veréffentlichung — auch auszugsweise — bedarf der vorherigen
schriftichen Zustimmung der MFPA Leipzig GmbH. Als rechtsverbindliche Form gilt die deutsche Schriftform mit
Originalunterschriften und Originalstempel des/der Zeichnungsberechtigten. Es gelten die Allgemeinen Geschéftsbedingungen
(AGB) der MFPA Leipzig GmbH.
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Allgemeine Bestimmungen

Mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis ist die Verwendbarkeit des Bauprodukts im
Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis ersetzt nicht die fur die Durchfihrung von
Bauvorhaben  gesetzlich  vorgeschriebenen  Genehmigungen,  Zustimmungen  und
Bescheinigungen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere
privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Bauprodukts haben das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis,
unbeschadet weitergehender Regelungen in den ,Besonderen Bestimmungen", dem Verwender
des Bauprodukts in Form von Kopien zur Verflgung zu stellen und darauf hinzuweisen, dai das
allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf
Anforderung sind den beteiligten Behoérden Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen
Prufzeugnisses zur Verfiigung zu stellen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis darf nur vollstdndig vervielféltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung der Prifstelle Gesellschaft fur
Materialforschung und Prifungsanstalt fur das Bauwesen mbH. Texte und Zeichnungen von
Werbeschriften darfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis nicht widersprechen.
Ubersetzungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses missen den Hinweis ,Von
der Gesellschaft fir Materialforschung und Priifungsanstalt fir das Bauwesen Leipzig mbH nicht
geprifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen des
allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses k&nnen nachtraglich ergdnzt und geéndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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Besondere Bestimmungen

Gegenstand des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses und
Verwendungsbereich

Gegenstand

Das allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis gilt fur die Herstellung und Verwendung eines
schwarzen, weilen oder anthrazitfarbenen Fugendichtungsbandes, ,Trennwandband,
Brandschutzklasse B1" (im Weiteren Fugendichtungsband genannt), als schwerentflammbare
Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach der Norm DIN 4102-1.1998-05.

Das Bauprodukt gilt im Sinne der Norm DIN 4102-1 als nicht brennend abfallend/abtropfend.

Verwendungshereich

Das Fugendichtungsband muss zwischen metallischen oder massiven, mineralischen
Baustoffen, komprimiert auf mindestens 2 seiner Ausgangsdicke, verwendet werden.

Das Brandverhalten ist nicht nachgewiesen, wenn die Oberfliche des Fugendichtbandes
zusétzlich mit Anstrichen, Kaschierungen oder Ahnlichem versehen wird.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis gilt nur, soweit Anforderungen nach der
Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums und des Wirtschaftsministeriums Gber
Technische Baubestimmungen (VwV TB) vom 20. Dezember 2017 — Az.: 45-2601.1/51 (UM)
und Az.: 5-2601.3 (WM), Teil C, Ifd. Nr. C 3.4 zu erfllen sind.

Sofern Anforderungen an das Bauprodukt in Bezug auf die Standsicherheit, die
Absturzsicherung, den Wérme- und Schallschutz oder sofern weitergehende, den Brandschutz
betreffende Anforderungen gestellt werden, sind zusatzliche Nachweise zu erbringen.

Der Gesundheits- und Umweltschutz ist nicht Bestandteil dieses allgemeinen bauaufsichtlichen
Prifzeugnisses; bestehen diesbeziigliche Anforderungen, sind weitere Priifungen notwendig.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt

Eigenschaften und Zusammensetzung

Das Fugendichtungsband muss aus einem schwarzen, weillen oder anthrazitfarbenen
physikalisch quervernetztem Polyethylen-Schaumstoff mit einer einseitig aufgebrachten
farblosen silikonisierten Trennschichtfolie aus Polyethylen bestehen.

Auf der gegeniiberliegenden Seite des Fugendichtungsbandes muss eine Klebeschicht eines
Kautschukklebers aufgetragen werden.

Das Fugendichtungsband muss eine Dicke von etwa 2,6-3,4 mm und eine Breite (= ausgefilite
Fugentiefe) von mindestens 10 mm aufweisen.

Die Trennschichtfolie muss eine Dicke von 0,045 mm und eine Flachenmasse von 42 g/m?
aufweisen.

Der Kautschukkleber muss mit einer Auftragsmenge von etwa 27 g/m? aufgetragen werden.

Die Flachenmasse des Produktes Fugendichtungsband als Ganzes muss 156 g/m? betragen.

Das in die Fugen eingebrachte Fugendichtungsband muss die Anforderungen an
schwerentflammbare Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach der Norm DIN 4102-1,
Ausgabe Mai 1998 erfullen.
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2.2

2.2.1

2.2.2

Die chemische Zusammensetzung des Fugendichtungsbandes muss den bei der MFPA Leipzig
GmbH hinterlegten Angaben entsprechen. Anderungen durfen nur mit Zustimmung der MFPA
Leipzig durchgefihrt werden.

Grundlegende Prifdokumente

Die Beschreibung der durchgefuhrten Prifungen und Darstellung der Ergebnisse erfolgte in den
Prufberichten:

Prufzeugnis PZ 111/B-01-014 der MFPA Leipzig vom 08.05.2001,

Prifbericht PB 3.1/12-324-1der MFPA Leipzig vom 28.01.2013,

UB 3.1/14-283-7 der MFPA Leipzig vom 07.05.2015,

UB 3.1/15-343-6 der MFPA Leipzig vom 07.04.2016,

UB 3.1/16-153-6 der MFPA Leipzig vom 16.06.2016,

UB 3.1/17-123-6 der MFPA Leipzig vom 08.01.2018,

UB 3.1/18-1120-6 der MFPA Leipzig vom 14.06.2018;

Herstellung und Kennzeichnung

Herstellung

Bei der Herstellung des Bauprodukts sind die Bestimmungen des Abschnittes 2.1 einzuhalten.

Kennzeichnung

Das Bauprodukt muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den
Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kenn-
zeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfullt sind.

Das U-Zeichen ist auf dem Bauprodukt oder auf seiner Verpackung (als solche gilt auch der
Beipackzettel) oder, wenn dies nicht méglich ist, auf dem Lieferschein anzubringen.

Folgende Angaben missen auf dem Bauprodukt, der Verpackung, dem Beipackzettel oder dem
Lieferschein enthalten sein:

- Produktname

- Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit
o Name des Herstellers
o Nummer des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses: P-SAC 02/111-274
o Bildzeichen oder Name der Zertifizierungsstelle

- Herstellwerk

- Brandverhalten: Baustoffklasse schwerentflammbar (DIN 4102-B1) nur  zwischen
metallischen oder massiven mineralischen Baustoffen.
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2.3

2.3.1

2.3.2

2.3.3

Ubereinstimmungsnachweis

Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieses
allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses muss fir jedes Herstellwerk mit einem
Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und
einer regelmaRigen Fremdiberwachung einschlieRlich einer Erstpriifung des Bauprodukts nach
Maflgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikates und die Fremdiberwachung einschlieRlich
der dabei durchzufuhrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Bauprodukts eine hierfiir
anerkannte  Zertifizierungsstelle sowie eine hierfur anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufuhren, die die gleichmaRige Herstellung und Zusammensetzung des Bauprodukts geman
Abschnitt 2.1 gewahrleistet. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller
vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser
sicherstellt, daf® das von ihm hergestellte Bauprodukt den Bestimmungen dieses allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnisses entspricht.

Fur die Durchfiihrung der werkseigenen Produktionskontrolle sind die ,Richtlinien zum
Ubereinstimmungsnachweis schwerentflammbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1)
nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung"! in der jeweils giltigen Fassung mafRgebend.

Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiberwachung
regelmafig zu Gberprifen, mindestens jedoch einmal jahrlich.

Fur die Durchfuhrung der Uberwachung sind die ,,Richtlihien zum Ubereinstimmungsnachweis
schwerentflammbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach allgemeiner bauaufsicht-
licher Zulassung" in der jeweils glltigen Fassung maflgebend.

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstpriifung des Bauprodukts durchzufithren. Bei
der laufenden Fremduberwachung sind Proben fiir Stichprobenprifungen zu entnehmen. Die
Probenahme und Prifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens funf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle der
zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vorzulegen.

1 Die ,Richtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis schwerentflammbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1)
nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung® sind in den ,Mitteilungen des Deutschen Instituts fiir Bautechnik"
vom 1. April 1997 verdffentlicht.
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3 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

3.1 Die Bestimmungen in den Abschnitten 1.2 und 2.1 sind zu beachten.

3.2. Das Fugendichtungsband muss zwischen metallischen oder massiven, mineralischen

Baustoffen, komprimiert auf mindestens % seiner Ausgangsdicke, verwendet werden.

3.3. Die Oberflache des Fugendichtungsbandes darf nicht zusatzlich mit Anstrichen, Kaschierungen
oder Ahnlichem behandelt werden.

3.4. Das Bauprodukt darf nicht der Witterung im Freien ausgesetzt werden.
4 Rechtsgrundlage
4.1, Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird auf Grund des § 19 der Landesbhauordnung

fur Baden-Warttemberg (LBO) in der Fassung vom 5. Marz 2010, zuletzt ge&ndert am 21.
November 2017 sowie auf Grundlage der Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums und
des Wirtschaftsministeriums tber Technische Baubestimmungen (VwV TB) vom 20. Dezember
2017 — Az.: 45-2601.1/51 (UM) und Az.; 5-2601.3 (WM) Teil C, Ifd. Nr. C 3.4 — erteilt.

4.2, In den Landesbauordnungen der (brigen Bundeslander sind entsprechende Rechtsgrundlagen
enthalten.

5 Rechtsbehelfshelehrung

5.1. Gegen dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis kann innerhalb eines Monats nach Erhalt

Widerspruch erhoben werden.

5.2 Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Geschaftsfihrer der Gesellschaft fir
Materialforschung und Prafungsanstalt fir das Bauwesen Leipzig mbH, Hans-Weigel-Strate 2b,
04319 Leipzig einzulegen.

5.3. MaRgeblich fur die Rechtzeitigkeit des Widerspruchs ist der Zeitpunkt des Eingangs der
Widerspruchsschrift bei der Gesellschaft fur Materialforschung und Prifungsanstalt fur das
Bauwesen Leipzig mbH.

Die Ergebnisse der Prifungen beziehen sich ausschliellich auf die gepriften Gegenstande.

Leipzig, den/14. Juni 2018 /._>
AL e- -
v |

Nick Neumann, M.Sc. Dipl.-Ing. (FH) R. Pusch

Priifstellenleiter Bearbeiter




